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KST S 4829 L Si

~ AWS A5.9 / ASME SFA-5.9
CLASSIFICACAO

ER309LSi

ARAME SOLIDO

Arame de aco inoxidavel austenitico com baixo teor de carbono para a soldagem
GMAW (MIG) de acos de composi¢cdo quimica similar e para a soldagem de agos
dissimilares como 304L com acos carbono e baixa liga nas industrias quimicas e

DESCRICAO E petroquimicas. O baixo teor de carbono reduz a possibilidade de precipitacédo de
APLICACOES carbonetos no contorno dos graos aumentando assim a resisténcia a corrosao

intergranular. O alto teor de silicio melhora a aparéncia do corddo e a
soldabilidade no processo de soldagem GMAW. O depdsito de solda com alto
teor de ferrita proporciona elevada tenacidade e resisténcia ao fissuramento na
soldagem de dissimilares. Resisténcia a corroséo até 400°C.

Resisténcia a Limite de Resisténcia
Tragéo Escoamento Alongamento ao Impacto Dureza
PROPRIEDADES (MPa) (MPa) (%) (3/°C)
MECANICAS
> 520 - > 30 - -
COMPOSICAO C Mn Si Cr Ni Mo P S Cu
QUIMICA (AWS)
1,0 0,65 23,0 12,0
% <0,03 25 1,0 250 14.0 <0,75 | <0,03 | <0,03 | <0,75
FORMAS DE

FORNECIMENTO

Arame GMAW : @1,2 - 1,6mm x 15 kg em carretéis

PROCEDIMENTO | processo GMAW : CC+ Gas de proteciio Ar ou He, ou mistura de gases

DE APLICACAO

OBSERVACAO

“Quem tem qualidade faz o presente e confia no futuro”
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